ZADATAK Vježba 1. (ZTNP)
Izračunaj mase monomera koje treba dodati u reakcijsku smjesu prema tablici 1. ako ukupna masa monomera iznosi 5 grama. Izračunaj potrebnu masu 70 mas. % otopine inicijatora koju treba dodati reakcijskoj smjesi ako po propisu treba dodati 1 mas. % inicijatora na ukupnu masu monomera.

Tablica 1. Molarni udjeli pojedinih monomera u reakcijskoj smijesi za pojedinu grupu.

	Grupa
	x (MMA)
	x (DDMA)
	w (MMA) / %
	w (DDMA) / %
	m (MMA) / g
	m (DDMA) / g

	A1
	1
	0
	
	
	
	

	A2
	0,95
	0,05
	
	
	
	

	A3
	0,90
	0,10
	
	
	
	

	A4
	0,85
	0,15
	
	
	
	

	A5
	0,80
	0,20
	
	
	
	

	A6
	0,75
	0,25
	
	
	
	

	A7
	0,70
	0,30
	
	
	
	

	A8
	0,65
	0,35
	
	
	
	

	A9
	0,60
	0,40
	
	
	
	

	A10
	0,55
	0,45
	
	
	
	

	A11
	0,50
	0,50
	
	
	
	

	A12
	0,45
	0,55
	
	
	
	

	A13
	0,40
	0,60
	
	
	
	

	A14
	0,35
	0,65
	
	
	
	

	A15
	0,30
	0,70
	
	
	
	

	A16
	0,25
	0,75
	
	
	
	

	A17
	0,20
	0,80
	
	
	
	

	A18
	0,15
	0,85
	
	
	
	

	A19
	0,10
	0,90
	
	
	
	

	A20 
	0,05
	0,95
	
	
	
	

	A21
	0
	1
	
	
	
	

	A22
	1
	0
	
	
	
	

	A23
	0,95
	0,05
	
	
	
	

	A24
	0,90
	0,10
	
	
	
	

	B1
	0,85
	0,15
	
	
	
	

	B2
	0,80
	0,20
	
	
	
	

	B3
	0,75
	0,25
	
	
	
	

	B4
	0,70
	0,30
	
	
	
	

	B5
	0,65
	0,35
	
	
	
	

	B6
	0,60
	0,40
	
	
	
	

	B7
	0,55
	0,45
	
	
	
	

	B8
	0,50
	0,50
	
	
	
	

	B9
	0,45
	0,55
	
	
	
	

	B10
	0,40
	0,60
	
	
	
	

	B11
	0,35
	0,65
	
	
	
	

	B12
	0,30
	0,70
	
	
	
	

	B13
	0,25
	0,75
	
	
	
	

	B14
	0,20
	0,80
	
	
	
	

	B15
	0,15
	0,85
	
	
	
	

	B16
	0,10
	0,90
	
	
	
	

	B17
	0,05
	0,95
	
	
	
	

	B18
	0
	1
	
	
	
	

	B19
	1
	0
	
	
	
	

	B20
	0,95
	0,05
	
	
	
	

	
	UKUPNO:

	
	M (MMA) = 100,12 g mol-1
	m (otopine inicijatora) = 

	
	M (DDMA) = 254,41 g mol-1
	







a)	b)

Slika 1. Kemijska struktura a) metil-metakrilata (MMA), b) dodecil-metakrilata (DDMA)










[bookmark: _GoBack]ZADATAK Vježba 5. (ZTNP)
Izračunaj masu 1 mas. %-tne otopine polistirena u toluenu koju je potrebno dodati u tikvicu od 10 ml da bi se priredile otopine masenih koncentracija danih u tablici 2. Volumen 1 mas. % otopine dodane u tikvicu je zanemariv, a ukupni volumen je 10 ml.
Tablice 2. i 3. Masene koncentracije otopina polistirena u toluenu.

	Grupa
	γ (PS) / g cm-3
	m (PS, 1 mas. %) / g

	A1
	0,001
	

	A2
	0,002
	

	A3
	0,003
	

	A4
	0,004
	

	A5
	0,005
	

	A6
	0,006
	

	A7
	0,001
	

	A8
	0,002
	

	A9
	0,003
	

	A10
	0,004
	

	A11
	0,005
	

	A12
	0,006
	

	A13
	0,001
	

	A14
	0,002
	

	A15
	0,003
	

	A16
	0,004
	

	A17
	0,005
	

	A18
	0,006
	

	A19
	0,001
	

	A20
	0,02
	

	A21
	0,002
	

	A22
	0,003
	

	A23
	0,004
	

	A24
	0,005
	

	UKUPNO
	
	



	Grupa
	γ (PS) / g cm-3
	m (PS, 1 mas. %) / g

	B1
	0,001
	

	B2
	0,002
	

	B3
	0,003
	

	B4
	0,004
	

	B5
	0,005
	

	B6
	0,001
	

	B7
	0,002
	

	B8
	0,003
	

	B9
	0,004
	

	B10
	0,005
	

	B11
	0,001
	

	B12
	0,002
	

	B13
	0,003
	

	B14
	0,004
	

	B15
	0,005
	

	B16
	0,001
	

	B17
	0,002
	

	B18
	0,003
	

	B19
	0,004
	

	B20
	0,005
	

	UKUPNO
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